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BUDUJEMY ZAUFANIE

BOTAMENT® D 10

plastyfikator do zapraw mineralnych

BOTAMENT® D 10 jest bardzo skoncentrowang dyspersjg
tworzyw sztucznych do ulepszania mineralnych, hydraulicznie
wigzgcych zapraw budowlanych, wewnatrz

i na zewnatrz.

Wiasciwosci

% zmniejsza wodoprzepuszczalnos$¢

% poprawia przebieg bezskurczowego
wigzania zapraw

« uplastycznia zaprawe

% poprawia przyczepnos$c i utatwia prace

% podwyzsza wytrzymatosci na spekania

Obszary zastosowania

Dodatek do:

« zapraw klejowych
% tynkow i zapraw murarskich cementowo-wapiennych
i cementowych

K3

% jastrychow cementowych
Mostek sczepny

do jastrychéw zespolonych

w systemie klejenia ptytek Swieze na Swieze
na zawilgoconych jastrychach

+« do starych plytek

K3
o3
RS
o2

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢:

3

%

chionne, czyste i nieprzemarznigte

nosne

oczyszczone z ttuszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych innych
luznych czesci

% chionne podioza nalezy zwilzy¢ (nalezy unika¢ zastoin
wody)

3

%

3

%

Obrébka:

< BOTAMENT® D 10 nalezy doda¢ do czystej wody
zarobowej w wymaganej proporcji, a nastepnie
wymieszaé z materiatem budowlanym

W przypadku stosowania w trakcie klejenia nalezy gotowa
mieszanke doktadnie wetrze¢ w podtoze stosujac
szpachlowanie drapane.

Obszary zastosowania

Proporcja mieszaniny

Mostek sczepny do jastrychow

zespolonych
(sporzadzony z 1 czesci

wagowej cementu i 2 czesci

wagowych piasku

zastgpienie
zarobowej
BOTAMENT®D 10.

1/3  wody
przez

Mostek sczepny w systemie

Swieze na Swieze
sporzadzony z zaprawy
klejowej BOTAMENT®

zastgpienie
zarobowej
BOTAMENT®D 10.

1/3  wody
przez

Mostek sczepny do starych

oktadzin ceramicznych
sporzadzony z zaprawy
klejowej BOTAMENT®

zastgpienie 1/3 wody
zarobowej przez
BOTAMENT® D 10.

Dodatek do zapraw klejowych

zastgpienie 1/3 wody
zarobowej przez
BOTAMENT®D 10.

Dodatek do tynkéw i zapraw

murarskich

zastgpienie 1/5 wody
zarobowej przez
BOTAMENT®D 10.

Dane techniczne

Baza materiatowa
Kolor

Opakowanie
Przechowywanie

Gestosé
Zuzycie
Temperatura stosowania
Srodki do czyszczenia

w stanie Swiezym
w stanie zwigzanym

dyspersja akrylowa styrenu

biaty
51
chroni¢ przed mrozem,
w suchym i chtodnym
miejscu, 12 miesiecy
w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach
~ 1.0 kg/ dm?®

W zaleznosci od potrzeb
+5°Cdo+30°C

woda
mechanicznie
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BOTAMENT® D 10

plastyfikator do zapraw mineralnych

Dodanie BOTAMENT® D 10 moze wydtuzy¢ czas schniecia
tynkow, zapraw i jastrychow cementowych.

Czas otwarty zaprawy klejowych do ptytek z dodatkiem
BOTAMENT® D 10 moze ulec skroceniu.

BOTAMENT® D 10 nie moze by¢ dodawany w czystej
postaci.

Karte charakterystyki znajdg Panstwo na stronie
www.botament.com.

W celu osiagniecia optymalnych rezultatow nalezy
przeprowadzi¢ prébe w specyficznych warunkach budowy.

BOTAMENT® D 10 nalezy miesza¢ wytgcznie z kruszywami
i materiatami budowlanymi zawartymi w tej karcie.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym
doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg by¢ traktowane jako prawnie
wigzace. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ sie do prawodawstwa
miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych.
Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych
informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Platnosci.
Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspoétpracownikéw, odbiegajgce od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich
potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac si¢ do ogdinie obowigzujgcych
zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-2505.Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze
staje sig nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych
dostepnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® - ul. Pradzyniskiego 20 « 63-000 Sroda Wikp. » www.botament.com
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