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BUDUJEMY ZAUFANIE

MULTILIGHT®

wielofunkcyjna zaprawa klejowa C2 TE — S1/S2
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MULTILIGHT® jest multifunkcjonalna, lekkg zaprawg klejowa
do uktadania wigkszosci ceramicznych oktadzin $ciennych

i podtogowych, zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw. Nadaje sie do stosowania na ogrzewanych
powierzchniach.

Wiasciwosci
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wysoka stabilnosc¢ i elastycznos¢

szczegolnie do plytek wielkoformatowych
wysoka wydajno$¢

diugi czas otwarty oraz przeznaczony na korekte
do niwelowania nieréwno$ci do 20 mm
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Obszar zastosowania

Klejenie

% kamionki i gresu

% ceramiki

“ plytek ciggnionych

“ plytek klinkierowych (réwniez podtogowych) oraz terakoty
% plytek formowanych recznie

% matej i Sredniej mozaiki oraz mozaiki szklanej

« materiatéw izolacyjnych i ptyt budowlanych

Szczegolnie gtadkie ptyty (np. ptyty z twardej pianki) nalezy
wczesniej uszorstnic.

Podloza

3

%

beton, beton lekki i beton komorkowy

mur petnospoinowy

tynki grup CS Il, CS lll i CS IV zgodnie z PN-EN 998-
(wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 1,5 N/mm?) oraz tynk
gipsowy zgodnie z PN-EN 13279-1

(wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 2,0 N/mm?)

ptyty budowlane BOTAMENT® BP

stare oktadziny ceramiczne

ptyty gipsowe, gipsowo-kartonowe oraz gipsowo -
wioknowe

cementowe

jastrych cementowy i anhydrytowy

posypany piaskiem jastrych asfaltowy

» stabilne podtoza stalowe wewnatrz budynkéw
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Zastosowanie na betonie komérkowym oraz jastrychu
asfaltowym mozliwe jest tylko wewnatrz budynkow.

W przypadku zastosowania na podtozu stalowym prosimy
o kontakt z technikiem zastosowan.

Dane techniczne

Baza materiatowa

Opakowanie
Przechowywanie

Gestosc

Odpornos¢ na
temperature
Optymalna ilos¢ wody

Proporcja mieszaniny S1
masa szpachlowa
z. $redniowarstwowa
z. cienkowarstwowa
z. 0 kons. rozptywnej
Proporcja mieszaniny S2
z. Sredniowarstwowa

z. 0 kons. rozptywnej

Czas dojrzewania
Czas otwarty

Czas obrébki (zywotnos¢)

Max. grubo$¢ warstwy
Wchodzenie
Spoinowanie

Petne obcigzenie

Zuzycie — zaprawa
cienkowarstwowa
Paca zebata 4 mm
Paca zegbata 6 mm
Paca zebata 8 mm

Zuzycie — zaprawa
Sredniowarstwowa

Zuzycie — zaprawa
0 kons. rozptywnej
Paca zebata 8 mm

Paca zebata 10 mm

Temperatura obrébki
oraz podtoza

Srodek czyszczacy
materiat w stanie
Swiezym

po zwigzaniu

mieszanina cementu

z mineralnymi, lekkimi
materiatami wypetniajgcymi
i dodatkami

15 kg — worek papierowy
w suchym i chtodnym
miejscu 12 miesiecy
w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach
~ 1,3 kg/ dm?
od -20°C do +80°C

~ 40% masa szpachlowa

~ 42% z. $redniowarstwowa
~ 45% z. cienkowarstwowa
~ 53% z. o kons. rozptywnej

~ 6,00 | wody/ 15 kg
~ 6,30 | wody/ 15 kg
~ 6,75 | wody/ 15 kg
~ 7,95 | wody/ 15 kg

5,6 | BOTAMENT® D 10 +
~ 1,1 1 wody/ 15 kg
6,7 | BOTAMENT® D 10 +
~ 1,3 | wody/ 15 kg
5 minut
~ 30 minut
~3-4h
20 mm
po ok. 24 h
po ok. 24 h
po ok. 7 dniach

~ 1,0 kg/m?
~ 1,5 kg/m?
~ 2,1 kg/m?

~ 3,5 kg/m?

~ 1,9 kg/m?
~ 2,2 kg/m?

od +5°C do +30°C

woda

$rodek do usuwania nalotow
cementowych np.
BOTAMENT® R 72
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MULTILIGHT®

wielofunkcyjna zaprawa klejowa C2 TE — S1/S2

Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do
temperatury +23°C i 50% wzglgdnej wilgotnosci powietrza.
Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos$¢ powietrza
przyspieszaja, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢
powietrza opdzniajg czas obrobki oraz przebieg wigzania

i twardnienia.

Przygotowanie podtoza

Podioze musi byé¢:

% suche, czyste i nieprzemarzniete

% nosne

« oczyszczone z ttuszczu, starych powtok malarskich,
mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych innych
luznych czesci

“ réwne (bez wystajgcych elementéw)

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, aby:

“ nierownosci podtég wyréwnac przy zastosowaniu
BOTAMENT® M 100 lub BOTAMENT® M 80

% wieksze powierzchnie podtogowe niwelowac przy
zastosowaniu mas samopoziomujgcych BOTAMENT® M
47 lub BOTAMENT® M 49

< chionne podfoza zagruntowa¢ BOTAMENT® D 11 lub
BOTAMENT® D 1 Speed

+« jastrychy anhydrytowe nalezy zagruntowac¢ stosujgc
BOTAMENT® D 1 Speed (2x1:1 rozcienczony z wodg) lub
BOTAMENT® D 11 (2x nierozcienczony) lub
BOTAMENT® G 140 lub BOTAMENT® E 120 (G 140/
E 120 w stanie $wiezym wykona¢ posypke
z piasku kwarcowego)

% podioze z tynku miato grubo$¢ min. 10 mm
struktura powierzchni: szorstka, nie filcowana oraz
niewygtadzona

% skontrolowa¢ wilgotnos¢ jastrychdéw cementowych
i anhydrytowych wilgotno$ciomierzem CM

Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢

Podtoze Nieogrzewane | Ogrzewane
Jastrych cementowy 20-25% 20-25%
Jastrych anhydrytowy 0,5% 0,3%

X3

minimalny wiek podtozy betonowych: 3 miesigce
maksymalna grubos$¢ warstwy MULTILIGHT® na
posypanych piaskiem jastrychach asfaltowych: 5 mm

*
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W przypadku gdy podioze stanowi materiat nienasigkliwy,
wzglednie stara oktadzina ceramiczna, nalezy je zagruntowaé
$rodkiem BOTAMENT® D 1 Speed lub ok. 24 godz. przed
przystgpieniem do ukiadania ptytek wykona¢ szpachlowanie
drapane przy zastosowaniu MULTILIGHT®,

Obrébka

« materiat miesza¢ z czysta, zimng woda przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej masy
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%

po czasie dojrzewania jeszcze raz krétko zamieszac
najpierw naniesé na podtoze cienkg warstwe kontaktowg
MULTILIGHT® przy uzyciu gtadkiej czesci pacy

< nastepnie rozprowadzi¢ zaprawe MULTILIGHT® na
$wiezo natozong powierzchnie kontaktowa ptytki utozy¢
w tozu klejowym, lekko docisna¢ i skorygowaé

X3
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Uktadanie ptytek szklanych
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ukfada¢ na podtozach nieodksztatcalnych

stosowac wytacznie ptytki o odpornej na alkalia spodniej
stronie

« przezroczyste ptytki szklane stosowaé wytgcznie

w pomieszczeniach suchych

szerokos$¢ spoiny: min 3 mm do max 5 mm

ukfada¢ tzw. metodg kombinowang

przestrzega¢ wytycznych producenta ptytek
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Na powierzchniach = 15m? jak réwniez w miejscach
prowadzenia mediéw lub innych miejsc styku z innym
rodzajem materiatu nalezy wykona¢ spoiny trwale elastyczne.
Na ptytach gipsowo-kartonowych oraz podtozach
drewnianych nie nalezy uktadac plytek szklanych.

W przypadku ptytek wielkoformatowych (> 30 x 30 cm)
prosimy o kontakt z technikiem zastosowan.

Do spoinowania zalecamy zaprawe MULTIFUGE?® Fine
Speed.

Istotne wskazowki

Przy wykonywaniu okfadzin ceramicznych nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm oraz wytycznych.

Karta bezpieczenstwa produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com.

W celu osiggniecia optymalnych parametrow technicznych
przed zastosowaniem nalezy wykona¢ probe w specyficznych
warunkach budowy.

W przypadku klejenia materiatéw izolacyjnych i ptyt
budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm oraz

wytycznych.
W  przypadku podifozy gipsowych nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta gipsu.

Zaprawe MULTILIGHT® nalezy stosowaé wytgcznie
z dodatkami wymienionymi w niniejszej karcie technicznej.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym
doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg by¢ traktowane jako prawnie
wigzace. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ sie do prawodawstwa
miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych.
Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$¢ przekazanych
informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Platnosci.
Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspoétpracownikéw, odbiegajace od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich
potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac sig do ogdinie obowigzujgcych
zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-2004 Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze
staje si¢ nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych
dostepnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® « ul. Pradzyniskiego 20 « 63-000 Sroda Wikp. » www.botament.com
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